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Ткань,  снятую  с  
ткацкого  станка, 
называют  
«суровьё». Она 
грязновато-
серого цвета.
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Суровьё  
отбеливают   и   
окрашивают.
Ткань готова.
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Дефекты ткани 
образуются при 
изготовлении 
ткани. Они 
портят внешний 
ткани и при 
раскрое их 
приходится 
обходить. Для 
этого дефекты 
обводят мелом 
или обмётывают 
ниткой 
контрастного 
цвета по 
отношению к 
цвету основной 
ткани.

Перекос рисунка – 
это местный 
дефект, который  
возникает при 
неравномерном 
натяжении ткани 
при печатании

Утолщение нити – 
это дефект, при 
котором нити 
основы или утка 
толстые по 
сравнению с 
соседними
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Нарушение целостности 
ткани – это дефект, при 
котором нити основы 
или утка разрушены 
(пробоины, дыры)

Непропечатанные 
места – это местный 
дефект 
в виде участка с 
отсутствием или 
нечетким 
изображением рисунка

Засечка – это 
полоска без рисунка 
на ткани, которая 
получается в 
результате 
образования 
складки во время 
нанесения рисунка
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